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BADANIA

|Prébka: Wegiel kamienny
rébka: EKOBOREK EXTRA

Katowice, dm’a:724.06.20167
|FHU "TADPOL" Tadeusz Jaworski ‘

17.06.2016

17 - 23.06.2016

Worek foliowy

Oznaczenia

Wynik wraz z niepewnoscia rozszerzong
(k=2, P=95)

Zawartos¢ wilgoci w probee analitycznej 571 + 0,32
Zawartosé popiolu Al % 2,94 + 0,30
Zawartosc¢ czesci lotnych ve % -

Ciepto spalania Q. kdrkg 30217 + 200
Warloé¢ opatowa a° kdrkg 29000
Zawarto$¢ siarki catkowitej s f‘ % 0,25 + 0,04
Zawartos¢ wegla catkowitego cy % -
Zawarto$¢ wadoru catkowitego H? % -
Zawartos¢ azotu N? % -

Wskaznik fixed carbon

%

Zawarto$¢ czesci palnych

%

Zawartosc azotu

Zawarto$¢ wilgaci przemijajacej Wey % 1,05
Zawartos¢ wilgoci catkowitej Wtr % 6,70
Zawarto$é popiotu Ar % 2,91
Zawartosc¢ czesci lotnych v’ % -
Ciepto spalania Q. kJtkg -
Wartoé¢ opatowa Q/ kJrkg 28670
Zawarto§¢ siarki catkowitej s/ % 0,25
Zawarto$¢ wegla calkowitego i % -
Zawarto$¢ wodoru catkowitego H{ % -

% -

Zawarto$¢ popiotu -
Zawartosé czesci lotnych ve % -
Ciepto spalania Q sd kJd/kg -
Wartos¢ opatowa Q Id kJ/kg -
Zawarto$¢ siarki catkowitej S td % o
Zawarto$¢ wegla catkowitego cld % “
Zawartos¢ wodoru catkowitego H td % -
Zawartosé azotu N % -
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